Vyrobea: Jiri Macek JM-Tech, Sokolovskd 611, 57001 Litomysl, Ceskd republika

Slovensky preklad zabezpecila firma MIVA, spol. s r.o. MIVA
Mlynska 1323/13, 053 11 Smizany, +421/905 383 274, www.miva.sk ' ||I

(dodavatel pre Slovensko)

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tfida Tomase Bati 299. Louky, 763 02 Zlin

SKUSOBNE LABORATORIUM DIVizIA SKUSOBNICTVO
vystavuje

ATEST
€. 412502757/01

na vzoikée
Plastové kizne objimky typu MERQI, MiDI, MINI, MIKRO a JM

Zadsuatel:

Jiti Macv=k sM-Tech
Sokolovska 611570 01 Litomysl, IC: 62674371

Vzorky vykazuju nasledovné techni:ké p arametre:

Merna velic¢ina " Jeunotka fvsiedok Udaj o neistote Metoda skusania
| . raeiania? merania ?

Hustota -l kg 97 2 €SN EN ISO 1183-1
Maximalna sila v tlzie r\z:._r kN 60 4 CSN EN I1SO 604
1segment—typJia
Maximalna sila v tlaké'na kN 75 3 CSN EN I1SO 604
1 segment — v MEDI N
Maximalza tila tidku na 1 kN 20 2 CSN EN I1SO 604
segment —vp MDI N
Maxirnalaa sila tlaku na 17 “N 12 1 CSN EN ISO 604
segment -+ typ MINI
Maximalna sila v tlaku na kN 8 2 CSN EN ISO 604
1 segment —typ MIKRO

Y yyjadrené ako aritmeticky priemer
2 yyjadrené ako vyberova smerodajna odchylka aritmetického priemeru

Atest bol vystaveny na zaklade Skdsobného protokolu €. j.412502757/01 vydaného dria 28.2.2017.

Datum vystavenia: 28 2 2017 Ing. Jiti Samsonek, Ph.D.
Platnost Atestu do: 31.12.2019 veduci skusobného laboratoria



Vyrobea: Jiri Macek JM-Tech, Sokolovskd 611, 57001 Litomysl, Ceskd republika

Atest sa vztahuje len na skusobnu vzorku
Atest zostdva v platnosti, pokial nedéjde k zmendm vyrobnej technoldgie, pouZitych materidlov
a noriem alebo prislusnych predpisov, avsak najdlhsie do datumu platnosti Atestu.

Pokial' sa na vyrobok vztahuju dalsie poZiadavky ndrodnych alebo EU legislativnych predpisov, ATEST
nenahrddza postupy a dokumenty nevyhnutné k posudeniu zhody s tymito predpismi



