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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tfida Tomase Bati 299. Louky, 763 02 Zlin

SKUSOBNE LABORATORIUM DIVizIA SKUSOBNICTVO
vystavuje

ATEST
¢. 412502757/02

na vzorke
Tesniace manZety na utesnenie koncov cliraniciek

Zadavate":

Jiti Macek{+i"T=>h
Sokolovska 611, 570 81 titoraysl, IC: 62674271

Vzorky vykazuju nasledovné technické porainatie:

MiVA

Merna velic¢ina Jednc'tka | Vysledci Udaj o neistote Metodda skusania
~ merania Y merania ?
Hustota K 119 7 CSN 62 1405
Tvrdost Shore A | ShA 23 1 CSN ISO 7619-1
Pevnost v tahu M iPa 12,2 0,4 CSN I1SO 37
Taznost a % 7 ses 16 CSN IS0 37
Strukturdlna pevnest . 4 N.mm™ ! 32,1 0,5 CSN 62 1459

Y yyjadrené‘cke avitmeticky priena:

2 yyjadreaé ko vyberova smerounina odchylka aritmetického priemeru

Atest bol vystaveny na zaklade Skdsobného protokolu ¢. j.412502757/02 vydaného dria 28.2.2017.

Datum vystavenia: 28 2 2017
Platnost Atestu do: 31.12.2019

1. Atest sa vztahuje len na skusobnu vzorku

Ing. Jiti Samsonek, Ph.D.
veduci skusobného laboratoria

Atest zostdva v platnosti, pokial nedéjde k zmendm vyrobnej technoldgie, pouZitych materidlov

a noriem alebo prislusnych predpisov, avsak najdlhsie do ddtumu platnosti Atestu.

3. Pokial'sa na vyrobok vztahuju dalSie poZiadavky ndrodnych alebo EU legislativnych predpisov, ATEST
nenahrddza postupy a dokumenty nevyhnutné k posudeniu zhody s tymito predpismi



