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INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. 
třída Tomáše Bati 299. Louky, 763 02 Zlín 

 

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM DIVÍZIA SKÚŠOBNÍCTVO 

vystavuje 

 

ATEST 

č. 412502757/02 

 

na vzorke 

Tesniace manžety na utesnenie koncov chráničiek 

 

Zadávateľ: 

Jiří Macek JM-Tech 

Sokolovská 611, 570 01 Litomyšl, IČ: 62674871 

 

 

Vzorky vykazujú nasledovné technické parametre: 

 

Merná veličina Jednotka Výsledok 
merania 1) 

Údaj o neistote 
merania 2) 

Metóda skúšania 

Hustota kg.m-3 119 7 ČSN 62 1405 

Tvrdosť Shore A °Sh A 63 1 ČSN ISO 7619-1 

Pevnosť v ťahu MPa 12,2 0,4 ČSN ISO 37 

Ťažnosť % 468 16 ČSN ISO 37 

Štrukturálna pevnosť N.mm-1 32,1 0,5 ČSN 62 1459 
1) vyjadrené ako aritmetický priemer 

2) vyjadrené ako výberová smerodajná odchýlka aritmetického priemeru 

 

Atest bol vystavený na základe Skúšobného protokolu č. j.412502757/02 vydaného dňa 28.2.2017. 

 

 

 

Dátum vystavenia: 28 2 2017     Ing. Jiří Samsonek, Ph.D. 

Platnosť Atestu do: 31.12.2019     vedúci skúšobného laboratória 

 

 
1. Atest sa vzťahuje len na skúšobnú vzorku 

2. Atest zostáva v platnosti, pokiaľ nedôjde k zmenám výrobnej technológie, použitých materiálov 

a noriem alebo príslušných predpisov, avšak najdlhšie do dátumu platnosti Atestu. 

3. Pokiaľ sa na výrobok vzťahujú ďalšie požiadavky národných alebo EU legislatívnych predpisov, ATEST 

nenahrádza postupy a dokumenty nevyhnutné k posúdeniu zhody s týmito predpismi 


